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Lampiran 1. Surat permohonan ijin melaksanakan penelitian


[image: ]
 (
1
)




Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
[image: ]
 (
2
)
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Tambahkan
 
aquadest
ad 100 ml
Dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas
 
hotplate
 
hingga
 
terbentuk
 
massa
 
gel
 
yang
 
baik
)

Lampiran 3. Bagan alir prosedur penelitian

a.  (
Aquadest
 
yang
 
telah
 
dipanaskan
Karbopol-940 dengan konsentrasi
 
berbeda (0,5%
 
-
 
2%)
)Orientasi penelitian

 (
Dihomogenkan
 
kembali
 
hingga
 
transparan
 
(Massa 1)
Di
 
atas
 
hotplate
 
stirer
Dilarutkan dan didiamkan
 
di
 
beaker
 
glass
 
hingga
 
basis
 
gel
 
larut
)

 (
Gerus hingga homogen
 
(Massa 2)
Tambahkan Asam Salisilat 0,5% ;
 
Metil paraben 0,2% dan Propil
 
paraben
 
0,02%.
Di lumpang yang 
berbeda, tambahkan Propilenglikol
 
dengan
 
konsentrasi
 
berbeda
 
(5-10%)
)

 (
Dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas
 
hotplate
Tambahkan
 
Trietanolamin
 
(TEA)
 
dengan konsesntrasi
 
berbeda
 
(0,5%
 
–
 
2%)
Campurkan
 
massa
 
2
 
ke
 
massa
 
1
 
secara
 
perlahan
 
sambil
 
dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas hotplate
)






 (
Dicatat rentang konsentrasikarbopol-940, Propilen
 
Glikol dan Trietanolamin yang sesuai untuk
 
mendapatkan
 
gel
 
yang
 
sesuai.
)
 (
3
)




b. Prosedur Penelitian Run Formula
 (
Aquadest
 
yang
 
telah
 
dipanaskan
Karbopol-940
 
dengan
 
konsentrasi
 
berbeda
 
sesuai
 
8
 
run
 
formula
)
 (
Dihomogenkan
 
kembali
 
hingga
 
transparan
 
(Massa 1)
Di
 
atas
 
hotplate
 
stirer
Dilarutkan dan didiamkan
 
di
 
beaker
 
glass
 
hingga
 
basis
 
gel
 
larut
)

 (
Di
 
lumpang
 
yang
 
berbeda,
 
tambahkan
 
Propilenglikol dengan konsentrasi
 
berbeda sesuai
 
8
 
run
 
formula
Tambahkan Asam Salisilat 0,5% ;
 
Metil paraben 0,2% dan Propil
 
paraben
 
0,02%.
Gerus hingga homogen
 
(Massa 2)
)


 (
Tambahkan
 
aquadest
ad 100 ml
Dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas
 
hotplate
Tambahkan
 
Trietanolamin
 
(TEA)
 
dengan konsentrasi
 
berbeda sesuai 8 run
 
formula
Campurkan
 
massa
 
2
 
ke
 
massa
 
1
 
secara
 
perlahan
 
sambil
 
dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas hotplate
)
 (
5
)

 (
Dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas
 
hotplate
 
hingga
 
terbentuk
 
massa
 
gel
 
yang
 
baik
)
 (
Tambahkan
 
aquadest
ad 100 ml
) (
Di
 
atas
 
hotplate
 
stirer
)

c. Prosedur Formula Optimum
 (
Dilarutkan dan didiamkan
 
di 
beaker glass hingga basis
 
gel
 
larut
Aquadest
 
yang
 
telah
 
dipanaskan
Karbopol-940 dengan
 
konsentrasi
 
optimal
)

 (
Dihomogenkan
 
kembali
 
hingga
 
transparan
 
(Massa 1)
)

 (
Di
 
lumpang
 
yang
 
berbeda,
 
tambahkan
 
Propilenglikol
 
dengan
 
konsentrasi
 
optimal
)
 (
Gerus hingga homogen
 
(Massa 2)
Tambahkan Asam Salisilat 0,5% ;
 
Metil paraben 0,2% dan Propil
 
paraben
 
0,02%.
)


 (
Tambahkan
 
aquadest
ad
 
100
 
ml
Dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas
 
hotplate
Tambahkan
 
Trietanolamin
 
(TEA)
 
dengan konsentrasi
 
optimal
Campurkan
 
massa
 
2
 
ke
 
massa
 
1
 
secara
 
perlahan
 
sambil
 
dihomogenkan
 
dengan
 
stirrer
 
diatas hotplate
)



d. Prosedur Uji viskositas
 (
Diatur terlebih dahulu alat
 
viskometer
 
dengan
 
spindle
 
no.4
 
dan
 
kecepatan
 
sebesar
 
60
 
rpm
)


 (
Masukkan
 
spindle
 
kedalam
 
sediaan gel yang telah
 
diatur
 
rpm
 
nya
)

 (
Lalu
 
alat
 
viskometer
 
dihidupkan
 
hingga
 
didapat
 
viskositasnya
)

 (
Dilakukan 3 kali
 
pengulangan dengan
 
perlakuan
 
yang
 
sama
)


 (
Dicatat hasil
 
viskositasnya
)
 (
6
)




E. Prosedur Uji Ph

 (
Disiapkan alat pH meter
 
elektroda
)


 (
Elektroda
 
dicelupkan
 
ke
 
larutan
 
penetral
)

 (
Lalu
 
elektroda
 
dicelupkan
 
kedalam
 
sediaan
 
gel
)

 (
Tunggu
 
hingga
 
angka
 
pH
 
konstan
)

 (
Dilakukan 3 kali
 
pengulangan dengan
 
perlakuan
 
yang
 
sama
)


 (
Dicatat
 
hasil
 
pH
 
nya
)
 (
7
)




F. Prosedur Uji Daya Sebar

 (
Diambil
 
dan
 
ditimbang
 
sediaan
 
gel
 
sebanyak
 
50g
)


 (
letakkan
 
cawan
 
petri
 
lainnya
 
diatas
 
cawan petri yang sudah diletakkan
 
gel
letakkan
 
pemberat
 
50g
 
selama
 
satu
 
menit dan tambahkan 50g lagi tiap
 
1
 
menit
 
hingga 150g
Letakkan gel tersebut di
 
atas cawan
 
petri
)

 (
ukur penyebaran gel dengan
 
menggunakan
 
penggaris
)


 (
Dicatat
 
hasil
 
daya
 
sebarnya
)
 (
8
)




Lampiran 4. Data analisis	Simplex Lattice Design Terhadap 8 Formula Gel Asam Salisilat
[image: ]
 (
9
)




Lampiran 5. Hasil Formulasi Gel Asam Salisilat
 (
F5
F6
F7
F8
F4
F3
F2
F1
)
 (
10
)




Lampiran 6. Pengujian pH Terhadap Formulasi run I
[image: ][image: ][image: ]
A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run I (1) B : Hasil pengujian pH run I (2) C : Hasil pengujian pH run I (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run I adalah :
8,63 + 8,66 + 8,66
3	= 8,65
 (
11
)




Lampiran 7.Pengujian pH Terhadap Formulasi run II

[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run II (1) B : Hasil pengujian pH run II (2) C : Hasil pengujian pH run II (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run II adalah :
7,38 + 7,49 + 7,48
3	= 7,45
 (
12
)




Lampiran 8. Pengujian pH Terhadap Formulasi run III
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run III (1) B : Hasil pengujian pH run III (2) C : Hasil pengujian pH run III (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run III adalah :
7,27 + 7,30 + 7,38
3	= 7,31
 (
13
)




Lampiran 9. Pengujian pH Terhadap Formulasi run IV
[image: ][image: ][image: ]
A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run IV (1) B : Hasil pengujian pH run IV (2) C : Hasil pengujian pH run IV (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run IV adalah :
7,45 + 7,42 + 7,43
3	= 7,43
 (
14
)




Lampiran 10. Pengujian pH Terhadap Formulasi run V

[image: ][image: ][image: ]
A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run V (1) B : Hasil pengujian pH run V (2) C : Hasil pengujian pH run V (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run V adalah :
5,07 + 5,07 + 5,06
3	= 5,06
 (
15
)




Lampiran 11. Pengujian pH Terhadap Formulasi run VI

[image: ][image: ][image: ]
A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run VI (1) B : Hasil pengujian pH run VI (2) C : Hasil pengujian pH run VI (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run VI adalah :
4,70 + 4,65 + 4,70
3	= 4,68
 (
16
)




Lampiran 12. Pengujian pH Terhadap Formulasi run VII


[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run VII (1) B : Hasil pengujian pH run VII (2) C : Hasil pengujian pH run VII (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run VII adalah :
4,55 + 4,63 + 4,65
3	= 4,61
 (
17
)




Lampiran 13.Pengujian pH Terhadap Formulasi run VIII

[image: ][image: ][image: ]


A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH run VIII (1) B : Hasil pengujian pH run VIII (2) C : Hasil pengujian pH run VIII (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Run VIII adalah :
8,68 + 8,73 + 8,78
3	= 8,73
 (
18
)




Lampiran 14. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run I


A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run I (5,4cm)
 (
19
)




Lampiran 15. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run II



A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run II (4,7 cm)
 (
20
)




Lampiran 16. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run III






A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run III (5,3 cm)
 (
21
)




Lampiran 17. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run IV





A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run IV (4,3 cm)
 (
22
)




Lampiran 18. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run V


A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run V (4,1 cm)
 (
23
)




Lampiran 19. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run VI




A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run VI (4,1 cm)
 (
24
)




Lampiran 20. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run VII





A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run VII (4,4 cm)
 (
25
)




Lampiran 21. Pengujian Daya Sebar Terhadap Formulasi run VIII



A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar run VIII (5,9 cm)
 (
26
)




Lampiran 22. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run I
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run I (1) B : Hasil pengujian Viskositas run I (2) C : Hasil pengujian Viskositas run I (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run I adalah :
8260 + 8220 + 8260
3	= 8246
 (
27
)




Lampiran 23. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run II
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run II (1) B : Hasil pengujian Viskositas run II (2) C : Hasil pengujian Viskositas run II (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run II adalah :
12370 + 12610 + 12770
3	= 12583
 (
28
)




Lampiran 24. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run III
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run III (1) B : Hasil pengujian Viskositas run III (2) C : Hasil pengujian Viskositas run III (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run III adalah :
12870 + 12510 + 12500
3	= 12626
 (
29
)




Lampiran 25. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run IV
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run IV (1) B : Hasil pengujian Viskositas run IV (2) C : Hasil pengujian Viskositas run IV (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run IV adalah :
16140 + 15950 + 16040
3	= 16043
 (
30
)




Lampiran 26. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run V
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run V (1) B : Hasil pengujian Viskositas run V (2) C : Hasil pengujian Viskositas run V (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run V adalah :
16680 + 16060 + 15930
3	= 16223
 (
31
)




Lampiran 27. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run VI
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run VI (1) B : Hasil pengujian Viskositas run VI (2) C : Hasil pengujian Viskositas run VI (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run VI adalah :
14240 + 14290 + 14440
3	= 14323
 (
32
)




Lampiran 28. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run VII
[image: ][image: ][image: ]


A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run VII (1) B : Hasil pengujian Viskositas run VII (2) C : Hasil pengujian Viskositas run VII (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run VII adalah :
15390 + 15260 + 15120
3	= 15256
 (
33
)




Lampiran 29. Pengujian Viskositas Terhadap Formulasi run VIII
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas run VIII (1) B : Hasil pengujian Viskositas run VIII (2) C : Hasil pengujian Viskositas run VIII (3)
Rata-rata hasil uji Viskositas pada Run VIII adalah :
7660 + 7480 + 7590
3	= 7576
 (
34
)




Lampiran 30. Data Formula Desirability Berdasarkan Simplex Lattcie Design
[image: ]
 (
35
)




Lampiran 31. Hasil Formulasi Gel Asam Salisilat dengan nilai Desirability
mendekati 1
 (
Desirability
F1
)
Keterangan :

F1: Formulasi Basis Gel Karbopol-940 0,661%; Propilen Glikol5%; dan Trietanolamin 1,339%
 (
36
)




Lampiran 32. Pengujian pH Dengan Nilai Desirability Mendekati 1
[image: ]
A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian pH Desirability (1) B : Hasil pengujian pH Desirability (2) C : Hasil pengujian pH Desirability (3)
Rata-rata hasil uji pH pada Desirability adalah :
6,46 + 6,48 + 6,49
3	= 6,47
 (
37
)




Lampiran 33. Pengujian Daya Sebar Dengan Nilai Desirability Mendekati 1




A

Keterangan :

A : Hasil pengujian Daya Sebar Desirability (5,3 cm)
 (
38
)




Lampiran 34. Pengujian Viskositas Dengan Nilai Desirability Mendekati 1
[image: ][image: ][image: ]

A	B	C

Keterangan :

A : Hasil pengujian Viskositas Desirability (1) B : Hasil pengujian Viskositas Desirability (2) C : Hasil pengujian Viskositas Desirability (3) Rata-rata hasil uji PH pada Desirability adalah :
10710 + 11350 + 11440
3	= 11166
 (
39
)




Lampiran 35. Hasil uji t-one sample Terhadap pH gel optimal


One-Sample Test
Test Value = 6.50
	


T
	


df
	


Sig. (2-tailed)
	


Mean Difference
	95% Confidence Interval of the Difference

	
	
	
	
	Lower
	Upper

	uji ph
	-2.646
	2
	.118
	-.02333
	-.0613
	.0146


 (
40
)





Lampiran 36.Hasil uji t-one sample Terhadap Daya Sebar gel optimal


One-Sample Test
Test Value = 5.37
	


t
	


df
	


Sig. (2-tailed)
	


Mean Difference
	95% Confidence Interval of the Difference

	
	
	
	
	Lower
	Upper

	uji daya sebar
	-1.100
	2
	.386
	-.03667
	-.1801
	.1068


 (
41
)





Lampiran 37.Hasil uji t-one sample Terhadap Viskositas gel optimal


One-Sample Test
Test Value = 11203.66
	


T
	


df
	


Sig. (2-tailed)
	


Mean Difference
	95% Confidence Interval of the Difference

	
	
	
	
	Lower
	Upper

	uji viskositas
	-.161
	2
	.887
	-36.99333
	-1025.7717
	951.7850
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