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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
              Asam mefenamat merupakan asam lemah dengan pKa = 4.2 dan praktis tidak larut dalam air, namun mempunyai permeabilitas yang baik pada membran intestinal. Masuk golongan obat Biopharmaceutical Classification System (BCS) kelas II, yaitu kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi, sehingga memiliki daya serap yang tinggi tetapi laju disolusi rendah (Anggraini, 2020)
              Penyalutan kaplet merupakan salah satu teknologi yang telah berkembang dalam bidang farmasi. Tujuan penyalutan kaplet yaitu dapat menjaga stabilitas obat seperti melindungi obat dari kelembaban, oksigen dan cahaya (Santoso, 2019). Selain itu asam mefenamat juga mudah terurai oleh karena itu perlu dilakukannya penyalutan terhadap asam mefenamat. 
             Pada penelitian terdahulu (Santoso, 2019), peneliti melakukan penelitian penyalutan tablet menggunakan PVA, maka dari itu pada penelitian kali ini digunakannya amilopektin kulit pisang raja sebagai bahan penyalut dan PVA sebagai pembanding yang dirujuk pada penelitian terdahulu.
              Pada dasarnya penyalut dengan bahan kimia seperti HPMC dan PVA, dikhawatirkan akan berdampak atau memeberi efek pada zat aktif mauopun untuk tubuh yang mengkonsumsi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengganti bahan kimia tersebut dengan bahan yang alami yaitu dari amilopektin kulit pisang raja. 

  Salah satu bahan dasar pembuatan film coated yaitu pati terutama amilopektin. Komposisi amilosa dan amilopektin berbeda-beda pada tiap tumbuhan. Kandungan pati kulit pisang raja lebih tinggi dibandingkan dengan kulit pisang lainnya. Komposisi pati pada limbah kulit pisang, diperkirakan mencapai 59% dan dapat diperoleh secara maksimal dengan pembentukan tepung kulit pisang (Robiah, 2020).
  Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan formulasi film coated dengan pemanfaatan amilopektin kulit pisang raja untuk pelapis obat asam mefenamat.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1.  Apakah amilopektin dari pati kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat diformulasikan sebagai film coated?
2. Apakah film coated dari amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat digunakan sebagai pelapis obat asam mefenamat?

3.  Apakah film coated dari amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia sebagai salut lapis tipis?
1.3 Hipotesis Penelitian

       Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Amilopektin dari pati kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat diformulasikan sebagai film coated
2. Film coated dari amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat digunakan sebagai pelapis obat asam mefenamat
3. Film coated dari amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia sebagai salut lapis tipis
1.4 Tujuan Penelitian

 Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat diformulasikan sebagai  film coated
2. Untuk mengetahui apakah film coated dari amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat digunakan sebagai pelapis obat asam mefenamat
3. Untuk mengetahui apakah film coated dari amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia sebagai salut lapis tipis
1.5 Manfaat Penelitian

            Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bahwa amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat diformulasikan sebagai film coated. Selain itu juga ebagai bahan informasi bahwa film coated amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.) dapat digunakan sebagai pelapis obat asam mefenamat dan sebagai alternatif dari pabrik farmasi digunakannya bahan alami dari amilopektin kulit pisang raja sebagai coated kaplet asam mefenamat.
1.6 Kerangka Pikir Penelitian

      Berdasakan hal-hal yang telah di paparkan pada latar belakang, maka kerangka pikir dari penelitian ini yaitu :


Parameter





Variabel terikat





Variabel bebas





Kekerasan kaplet


Keregasan  kaplet


Keseragaman ukuran


Keseragaman bobot


Waktu hancur


Kenaikan bobot


Disolusi


Kadar air kaplet salut





Evaluasi kaplet inti dan kaplet asam mefenamat yang telah dilapisi dengan film coated dari amilopektin kulit pisang raja





Iodin


FTIR





Isolasi amilopektin kulit pisang raja





Organoleptis (bau, rasa, warna)


Kadar abu total





Pemeriksaan karakteristik 





Amilopektin kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.)
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Serbuk kulit pisang raja (Musa paradisiaca L.)












