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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Dari hasilpercobaan yang penelitilakukanterhadapIsolasiHemiselulosa TKKS menggunakanMetodeGreen Chemistrydapatdisimpulkanbahwa:
1. RendemenHemiselulosa yang diperolehdenganmetodegreen chemistryyaitusebesar 3,34%.
2. RendemenHemiselulosa TKKS yang didapatkansedikitjauhberbedadenganrendemenliteraturpenelitisebelumnyayaitu 12,2%. Perbedaaninidimungkinkankarenafaktorkurangnyaketelitiandalamperosespengerjaannya.
3. Nano hemiselulosa TKKS memenuhiujimutufisiksesuairentangkadar

5.2 Saran
Berdasarkanhasilpenelitianinidiketahuibahwarendemenhemiselulosa TKKS memilikihasil yang hampirsamadenganrendemen yang terdapatpadaliteratur, makadisarankanpadapenelitiselanjutnya agar mengembangkanhemiselulosatandankosongkelapasawit di dalambidangfarmasi. 
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