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Berdasarkanhasilpenelitian yangdilakukandapatdisimpulkan bahwa:
1. Kitosandari cangkang kerang bambu(Solen courneus)dapatdiformulasikan kedalamsediaanhidrogelbaikdarifisiksediaan,homogenitas,pH, dayasebar,dayalekatdanviskositassediaan,sertatidakmenimbulkaniritasi pada kulit.
2. Sediaan hidrogel dari kitosan cangkang kerang bambu(Solen courneus) mempunyai kemampuan aktivitas antijamur terhadap jamur Trichophyton mentagrophytes. Pada Formula 1, 2, dan 3 dengan diameter rata-rata zona hambat Trichophyton mentagrophytes secara berturut-turut adalah 9,7, 10,4, dan 11,5 mm.
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Diharapkan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian dalam metode pembuatan hidrogel yang dapat memperbaiki bau dan warna dari sediaan dan memformulasikansediaanantijamur dalamsediaanlain,misalnyacream,salepdan emulgel.

